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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriff ein thermo-
elektrisches System (1) mit thermoelektrischen Elementen
(2, 3), Leiterbahnen (4, 5), welche die thermoelektrischen
Elemente (2, 3) elektrisch leitend verbinden, und einem Tra-
ger (6) fur die thermoelektrischen Elemente (2, 3) und die
Leiterbahnen (4, 5), wobei der Tréager (6) eine Matrixkompo-
nente (8) und eine in die Matrixkomponente (8) eingebettete
Verstarkungskomponente (7) umfasst, wobei die Matrixkom-
ponente (8) und die Verstarkungskomponente (7) im Tra-
ger (6) einen Verbundwerkstoff ausbilden, wobei die ther-
moelektrischen Elemente (2, 3) und die Leiterbahnen (4, 5)
ebenfalls in die Matrixkomponente (8) des Tragers (6) ein-
gebettet sind. Die Erfindung betrifft auBerdem ein Herstel-
lungsverfahren sowie eine Verwendung fur ein solches Sys-
tem (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein thermoelektrisches
System nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, ein
Verfahren zumHerstellen eines thermoelektrischen
Systems nach dem Oberbegriff des Anspruchs 11
sowie eine Ver-wendung eines thermoelektrischen
Systems. Ein derartiges thermoelektrisches System
sowie dessen Herstellungsverfahren sind aus der
WO 99/04439 A1 bekannt.

[0002] Thermoelekirische Systeme dienen dazu,
thermoelektrische Effekte technisch nutzbar zu ma-
chen. Beispielsweise kann mittels eines thermoelek-
trischen Generators der Seebeck-Effekt ausgenutzt
werden, um Warmeenergie direkt, d. h. ohne den Um-
weg Uber mechanische Energie, in elektrische Ener-
gie umzuwandeln. Sogenannte Peltier-Elemente be-
ruhen auf dem Peltier-Effekt und kénnen zur War-
meerzeugung oder zum Kiihlen verwendet werden.
Zu den bekannten thermoelektrischen Effekten ge-
hért neben dem Seebeck-Effekt und dem Peltier-Ef-
fekt auch der Thomson-Effekt. Beispiele fir thermo-
elektrische Systeme werden in WO 99/04439 A1,
US 2011/0252774 A1 und in DE 10 2006 055 120 A1
beschrieben.

[0003] Als thermoelektrische Elemente werden im
Folgenden allgemein Bauteile bezeichnet, die aus
thermoelektrischen Materialien gefertigt sind oder
diese zumindest beinhalten. Thermoelektrische Ma-
terialien, die eine besonders effiziente Ausnutzung
thermoelektrischer Effekte erlauben, zeichnen sich
im Allgemeinen durch einen hohen ZT-Wert aus.
Hierbei handelt es sich um eine materialspezifische
und temperaturabhdngige Gitezahl, die als ZT =
S?Ta/k definiert ist, wobei S den Seebeck-Koeffizien-
ten, o die elektrische Leitfahigkeit, k die Warmeleit-
fahigkeit und T die Temperatur bezeichnet. Um die
Effizienz thermoelektrischer Materialien zu steigern,
werden sie haufig mittels lithographischer Verfahren
strukturiert.

[0004] Als weiteren wichtigen Bestandteil beinhaltet
ein thermoelektrisches System einen Trager, der da-
zu dient, die thermoelektrischen Elemente sowie Lei-
terbahnen, welche die thermoelektrischen Elemente
miteinander verbinden, zu tragen bzw. zu fixieren. Die
Anforderungen, die an den Trager gestellt werden,
betreffen typischerweise seine mechanische Stabili-
tat, seine Grofle und/oder sein Gewicht und hangen
von der speziellen Anwendung ab. In vielen Fallen
werden ein mdéglichst geringes Gewicht, eine mdg-
lichst hohe Stabilitédt des Tragers bevorzugt.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, ein thermoelektrisches System vorzu-
schlagen, mit dem thermoelektrische Effekte, bei-
spielsweise zur Erzeugung elektrischer Energie, zur
Warmeerzeugung oder zum Kihlen, mdglichst gut

ausgenutzt werden kdnnen. Auferdem soll ein Ver-
fahren zur Herstellung sowie eine Verwendung eines
solchen Systems vorgeschlagen werden.

[0006] Diese Aufgabe wird geldst durch ein ther-
moelektrisches System gemal dem Hauptanspruch,
durch ein Herstellungsverfahren gemafl dem Neben-
anspruch und durch eine Verwendung des vorge-
schlagenen Systems gemall Anspruch 16. Weiter-
entwicklungen und spezielle Ausfithrungsformen er-
geben sich mit den weiteren abhangigen Anspri-
chen.

[0007] Das vorgeschlagene thermoelektrische Sys-
tem umfasst demnach thermoelektrische Elemen-
te, Leiterbahnen, welche die thermoelektrischen Ele-
mente elektrisch leitend verbinden, und einen Trager
fir die thermoelektrischen Elemente und die Leiter-
bahnen.

[0008] Der Trager umfasst eine Verstarkungskom-
ponente und eine Matrixkomponente oder besteht
ausschlieBlich aus diesen beiden Komponenten bzw.
ist aus diesen Komponenten aufgebaut. Die Verstar-
kungskomponente ist in die Matrixkomponente ein-
gebettet. Hierunter soll verstanden werden, dass, so-
fern jeweils vorhanden, alle Zwischenrdume und al-
le Hohlrdume innerhalb der Verstarkungskomponen-
te durch die Matrixkomponente maglichst vollstandig
ausgefillt sind und dass die Verstarkungskomponen-
te von der Matrixkomponente ringsum mdglichst voll-
standig umschlossen ist. Es besteht ferner ein mdg-
lichst grofl¥flachiger direkter Beriihrungskontakt zwi-
schen der Verstarkungskomponente und der Matrix-
komponente. Die Verstarkungskomponente und die
Matrixkomponente bilden auf diese Weise im Trager
einen Verbundwerkstoff aus, wie beispielsweise ei-
nen Faserverbundwerkstoff.

[0009] Fir das vorgeschlagene System ist entschei-
dend, dass die thermoelektrischen Elemente und die
Leiterbahnen auf die gleiche Weise wie die Verstar-
kungskomponente in die Matrixkomponente des Tra-
gers eingebettet sind. Typischerweise sind daher, so-
fern jeweils vorhanden, mdglichst alle Zwischenrau-
me und maoglichst alle Hohlrdume zwischen der Ver-
starkungskomponente und den thermoelektrischen
Elemente, zwischen der Verstarkungskomponente
und den Leiterbahnen sowie zwischen den thermo-
elektrischen Elementen und den Leiterbahnen durch
die Matrixkomponente maglichst vollstandig ausge-
flllt. Neben der Verstarkungskomponente sind daher
auch die thermoelektrischen Elemente und die Lei-
terbahnen von der Matrixkomponente ringsum mdég-
lichst vollstandig umschlossen. Es besteht ferner ein
moglichst grol¥flachiger direkter Berihrungskontakt
zwischen der Matrixkomponente und den thermo-
elektrischen Elemente sowie zwischen der Matrix-
komponente und den Leiterbahnen.
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[0010] Es sollen also innerhalb des Tragers még-
lichst keine freien bzw. leeren Zwischenrdume, Zwi-
schenbereiche oder Hohlrdume vorhanden sein, die
nicht von der Matrixkomponente ausgefillt sind. Még-
licherweise dennoch vorhandene freien bzw. leere
Zwischenraume und Hohlrdume innerhalb des Tra-
gers, d. h. innerhalb der Verstarkungskomponen-
te oder zwischen der Verstarkungskomponente, den
Leiterbahnen und den thermoelektrischen Elemen-
ten, nehmen zusammengenommen weniger als 1%,
vorzugsweise weniger als 0,1% des Gesamtvolu-
mens des Tragers oder des gesamten thermoelektri-
schen Systems ein. Das genannte Gesamtvolumen
kann beispielsweise als das von den Aulenflachen
des Tragers eingeschlossene Volumen definiert wer-
den.

[0011] Durch die Integration derthermoelektrischen
Elemente und der Leiterbahnen in den Trager lassen
sich zum einen sehr kompakte Systeme mit gerin-
gem Gesamtvolumen schaffen. Gleichzeitig ist es auf
die vorgeschlagene Weise moglich, gewlinschte Ei-
genschaften des Tragers, insbesondere die mecha-
nischen Eigenschaften des Tragers und dessen War-
meleitfahigkeit trotz der Integration der thermoelek-
trischen Elemente und der Leiterbahnen in den Tra-
ger weitgehend zu erhalten. Die Eigenschaften des
Tragers werden durch die Eigenschaften der Verstar-
kungskomponente und der Matrixkomponente und
deren Wechselwirkung miteinander bestimmt. Letz-
tere wird durch die oben beschriebene Einbettung der
Verstarkungskomponente in die Matrixkomponente

gepragt.

[0012] Beispielsweise kann die Matrixkomponente
ein Polymer sein oder ein Polymer beinhalten, bei-
spielsweise ein Duroplast oder ein Thermoplast, wie
etwa ein Kunstharz, z. B. Epoxidharz.

[0013] Wie oben bereits erwahnt wurde, bilden die
Verstarkungskomponente und die Matrixkomponen-
te im Trager einen Verbundwerkstoff aus. Der Trager
besteht somit vollstandig oder teilweise aus diesem
Verbundwerkstoff. Der Verbundwerkstoff kann bei-
spielsweise ein Faserverbundwerkstoff sein. In die-
sem Fall umfasst die Verstarkungskomponente Fa-
sern oder besteht die Verstarkungskomponente aus
Fasern. Die Fasern sind auf die beschriebene Wei-
se in die Matrixkomponente, etwa gegeben durch
ein Polymer wie z. B. Epoxidharz, eingebettet, wo-
bei Zwischenrdume wobei Zwischenrdume zwischen
den Fasern vorzugsweise mdglichst vollstandig von
der Matrixkomponente ausgefillt sind. Die Fasern
kénnen beispielsweise Kohlenstofffasern, Glasfasern
und/oder Naturfasern sein. Faserverbundwerkstoffe
zeichnen sich im Allgemeinen durch eine hohe me-
chanische Stabilitdt und ein nur geringes Gewicht
aus und eignen sich somit insbesondere fiir Leicht-
baukonstruktionen. Durch die vorgeschlagene Inte-
gration der thermoelektrischen Elemente und der Lei-

terbahnen in den Trager bleiben diese Eigenschaf-
ten weitestgehend oder sogar vollstandig erhalten.
Insbesondere bleiben die fiur die Leichtbaucharakte-
ristik des Tragers entscheidende Merkmale weitge-
hend oder praktisch vollstandig erhalten, wie z. B.
sein Gesamtgewicht, seine Dichte und seine weite-
ren mechanische Eigenschaften, die den Leichtbau-
werkstoff als solchen auszeichnen, wie insbesonde-
re seine mechanische Stabilitdt und Tragfahigkeit.
Der wesentliche Grund hierfiir ist, dass die einzubrin-
genden thermoelektrischen Materialien und Leiter-
bahnen nicht als stérender (Fremd-)Kdérper, sondern
homogen in das Tragermaterial eingebunden sind
und damit integraler Bestandteil des Tragermaterials
werden. Fir eine moglichst effiziente Umwandlung
von Warmeenergie in elektrische Energie sind Tra-
ger mit einer mdglichst geringen thermischen Leit-
fahigkeit besonders gut geeignet. Vorteilhafterweise
entstehen aufgrund der hier vorgeschlagenen Inte-
gration der Leiterbahnen und thermoelektrischen Ele-
menten praktisch keine Einschrankungen beziglich
der Auswahl der Materialien fur die Matrixkomponen-
te und fir die Verstarkungskomponente, so dass bei-
spielsweise zur Effizienzsteigerung bei der Energie-
umwandlung solche Materialien verwendet werden
kdnnen, die eine nur geringe thermische Leitfahigkeit
besitzen.

[0014] Es ist ferner vorgesehen, dass die Verstar-
kungskomponente eine oder mehrere Schichten in-
nerhalb der Matrixkomponente ausbildet, dass al-
so innerhalb der Matrixkomponente mindestens eine
aus der Verstarkungskomponente gebildete Schicht
enthalten ist. Hierbei kann es sich beispielsweise je-
weils um ein Vlies, ein Gewebe, ein Gelege, eine Mat-
te oder ein Geflecht handeln, beispielsweise um ein
Kohlefaser-, Glasfaser- oder Naturfaservlies. Es sind
auch hieraus gebildete Kombinationen moglich, die
also ein(e) oder mehrere Vliese, Gewebe, Gelege,
Matten und/oder Geflechte umfassen.

[0015] Die Leiterbahnen und/oder die thermoelektri-
schen Elemente kdnnen auf der Verstarkungskom-
ponente bzw. auf mindestens einer Auenflache der
mindesten einen Schicht der Verstarkungskompo-
nente angeordnet bzw. aufgebracht sein. Die Leiter-
bahnen und/oder die thermoelektrischen Elemente
kdénnen jeweils als mindestens eine weitere Schicht
oder auch als Schenkel ausgestaltet sein, wobei
die genannte mindestens eine Schicht typischerwei-
se parallel zu der Schicht bzw. der Aulenflache
der Schicht verlauft und die Schenkel typischerwei-
se senkrecht hierzu. Typischerweise sind die Leiter-
bahnen auf der Schicht der Verstarkungskomponen-
te und die thermoelektrischen Elemente auf den Lei-
terbahnen angeordnet, beispielsweise in der Form
der genannten Schenkel. Die mindestens eine weite-
re Schicht bzw. die Schenkel der thermoelektrische
Elemente und/oder der Leiterbahnen kann/kénnen
jeweils eine Schichtdicke bzw. Schenkellange in ei-
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nem Bereich von etwa 1 pm bis etwa 50 pm auf-
weisen, typischerweise von weniger als 10 ym, um
auf diese Weise ein kompaktes System zu erhal-
ten und um auBerdem die Eigenschaften des Tra-
gers mdglichst wenig zu beeinflussen. Die genann-
ten Schichten der Verstarkungskomponente haben je
nach Herstellungsverfahren des Verbundwerkstoffs
typischerweise Dicken von einigen zehn Mikrome-
tern, sind also typischerweise zwischen 10 pm und
100 pm dick. Vorteilhafterweise hat die hier vorge-
schlagene Integration und Einbettung der Leiterbah-
nen und thermoelektrischen Elemente in den Trager
die Auswahl der praktisch keinen Einfluss auf die ma-
ximale oder minimale Dicke der Schicht(en) der Ver-
starkungskomponente oder deren Anzahl, so dass
mit ihr praktisch keine Einschrankungen hinsichtlich
der Verstarkungskomponente oder der Matrixkompo-
nente verbunden sind. Es ist vielmehr sogar még-
lich, dass durch die hier vorgeschlagene Integration
und Einbettung der Leiterbahnen und thermoelektri-
schen Elemente in den Trager eine weitere zusatz-
lichen mechanischen Stabilisierung des Tragers er-
zZielt wird, insbesondere wenn deren Gesamtdicke ei-
nen Wert von etwa 30 pm (Obersteigt.

[0016] Es ist mdglich, dass die (mindestens eine
weitere Schicht der) Leiterbahnen und/oder (die min-
destens eine weitere Schicht der bzw. die Schenkel)
thermoelektrischen Elemente auf die mindestens ei-
ne AuBenfliche der mindestens einen Schicht der
Verstarkungskomponente unter Anwendung eines
oder mehrerer Dinnschichtverfahren aufgetragen
worden ist. Beispielsweise kommen hierflr Druckver-
fahren, wie etwa Tintenstrahldrucken, Aerosol-Prin-
ting, Siebdrucken, Dispensen, Sputtern, in Frage wie
auch chemischen Beschichtungsverfahren, wie etwa
ein Sol-Gel-Prozesse und/oder Rotationsbeschich-
ten, sowie Kombinationen dieser Verfahren.

[0017] Es ist beispielsweise mdglich, dass die Lei-
terbahnen direkt auf die AuRenflache(n) (der Schicht
(en)) der Verstarkungskomponente, also beispiels-
weise auf das Vlies etc., aufgetragen werden. Es ist
aber auch maéglich, dass zunachst eine Zwischen-
schicht oder Zwischenfolie auf die genannten Au-
Renflache(n) (der Schichte(n)) der Verstarkungskom-
ponente aufgebracht oder aufgetragen werden. Die-
se Zwischenschicht(en) oder Zwischenfolie(n) kann/
kdnnen elektrisch isolierend ausgestaltet sein bzw.
aus einem elektrisch isolierenden Material bestehen,
um elektrische Kurzschlisse zwischen den Leiter-
bahnen (und den thermoelektrischen Elementen) zu
verhindern. Dies kann insbesondere dann vorgese-
hen sein, falls das Material der Verstarkungskom-
ponente elektrisch leitfahig ist. Diese beschriebe-
nen Zwischenschichten kdnnen beispielsweise mit-
tels eines Beschichtungsverfahrens, beispielsweise
mittels eines oder mehrerer der hier genannten Diinn-
schichtverfahren oder mittels eines Plasmabeschich-
tungsverfahrens, hergestellt werden.

[0018] Als thermoelektrische Materialien fiir die ther-
moelektrischen Elemente kommen beispielsweise
Metalle, Metalllegierungen, n-leitende oder p-leitende
Halbleiter, Polymere und Polymerkomposite in Fra-
ge, beispielsweise Silizide und Oxide. Vorzugswei-
se weisen die thermoelektrischen Materialien einen
mdglichst hohen ZT-Wert auf. Die Leiterbahnen kén-
nen beispielsweise aus Metall oder einer Metalllegie-
rung gefertigt sein. Vorteilhafterweise lasst sich mit-
tels der genannten Druckverfahren eine grol3e Band-
breite verschiedener Materialien verarbeiten. Insbe-
sondere kdénnen auf diese Weise die Leiterbahnen
und/oder thermoelektrischen Elemente auch auf die
genannten Schichten der Verstarkungskomponente
aufgetragen werden. Dies ist selbst dann mdglich,
wenn diese nicht vollig glatte, sondern unebene Au-
Renflachen aufweisen, wie dies typischerweise bei
Fasern bzw. bei Vliesen, Geweben, Gelegen, Matten
und/oder Geflechten von Fasern der Fall ist.

[0019] Beispielsweise ist es mdglich, dass die Lei-
terbahnen und/oder die thermoelektrischen Elemen-
te auf mindestens zwei einander zugewandten Au-
Renflachen der mindestens einen Schicht der Ver-
starkungskomponente angeordnet sind, beispiels-
weise wenn zwei oder mehr Schichten der Verstar-
kungskomponente vorhanden sind und diese gdf.
parallel zueinander angeordnet und/oder gestapelt
sind. Es ist aber prinzipiell auch méglich, dass eine
Schicht der Verstarkungskomponente gebogen, ge-
rollt oder gefaltet ist, so dass AuBenflachen dieser
einen Schicht einander zugewandt sind. Die einan-
der zugewandten AuRenflachen sind durch bzw. liber
die auf ihnen angeordneten Leiterbahnen und/oder
die thermoelektrischen Elemente miteinander verbin-
den. Die Leiterbahnen und/oder die thermoelektri-
schen Elemente verlaufen also ausgehend von einer
AuBenflache bis zur nachsten, die ihr zugewandt ist.

[0020] Vorzugsweise sind auch mdéglichst alle Zwi-
schenbereiche zwischen den einander zugewandten
AuBenflaichen der Schichten mit der Matrixkompo-
nente ausgefillt, so dass Trager, wie bereits weiter
oben beschrieben worden ist, mdglichst keine freien
bzw. leeren Zwischenrdume, Zwischenbereiche oder
Hohlrdume vorhanden sein, die nicht von der Matrix-
komponente ausgefllt sind.

[0021] Es ist moglich, dass die thermoelektrischen
Elemente durch die Leiterbahnen miteinander seriell
oder parallel verbunden bzw. verschaltet sind. Insbe-
sondere ist es mdglich, dass die thermoelektrischen
Elemente Uber die Leiterbahnen zu thermoelektri-
schen Generatoren zur Energieerzeugung oder zu
Peltier-Elementen zur Warmeerzeugung oder zum
Kihlen verbunden sind.

[0022] Der prinzipielle Aufbau von thermoelektri-
schen Generatoren und Peltier-Elementen ist all-
gemein bekannt. Ein thermoelektrischer Generator

4/13



DE 10 2013 205 526 B3 2014.09.11

(Peltier-Elemente haben typischerweise einen ent-
sprechenden Aufbau) umfasst in der Regel zwei
im wesentlichen parallel zueinander ausgerichtete
Schenkel, wobei jeder Schenkel durch genau eines
der thermoelektrischen Elemente des vorgeschlage-
nen Systems gebildet wird. Die thermoelektrischen
Elemente bestehen typischerweise aus thermoelek-
trischen Materialien mit moglichst unterschiedlicher
Thermokraft und méglichst hohem ZT-Wert. Typi-
scherweise ist das eine Element ein p-leitender Halb-
leiter und das andere Element ein n-leitender Halb-
leiter. Zwei auf einer ersten Seite des thermoelektri-
schen Generators angeordnete Enden der thermo-
elektrischen Elemente sind lber eine der Leiterbah-
nen des Systems direkt miteinander verbunden. Je-
des der beiden anderen Enden der thermoelektri-
schen Elemente auf der anderen Seite des thermo-
elektrischen Generators ist jeweils Uber eine weite-
re Leiterbahn mit einem Ende eines Schenkels je-
weils eines weiteren thermoelektrischen Generators
verbunden. Auf diese Weise kdnnen die thermoelek-
trischen Generatoren, wie auch die Peltier-Elemen-
te, ihrerseits seriell oder parallel miteinander verbun-
den sein. Es ist auch méglich, je nach den gegebe-
nen Anforderung (beispielsweise an die bereitgestell-
te elektrische Stromstarke, Spannung und/oder elek-
trische Leistung oder an die Kihl- bzw. Warmeleis-
tung), dass die thermoelektrischen Generatoren oder
Peltier-Elemente gruppenweise seriell (oder parallel)
verbunden sind und diese Gruppen miteinander par-
allel (oder seriell) verbunden sind.

[0023] Das thermoelektrische System kann ferner
einen oder mehrere Energieverbraucher umfassen,
wobei die thermoelektrischen Generatoren mit dem
mindestens einen Energieverbraucher verbunden
sein kdnnen, um den Energieverbraucher mit elek-
trischer Energie zu versorgen. Dariliberhinaus ist es
moglich, dass auch der mindestens eine Energiever-
braucher auf die oben beschriebene Art und Wei-
se in die Matrixkomponente des Tragers eingebet-
tetist. Der mindestens eine Energieverbraucher kann
aber auch auflerhalb des Tragers angeordnet sein.
Der mindestens eine Energieverbraucher kann bei-
spielsweise ein Aktor oder ein Sensor sein, beispiels-
weise ein Sensor zur Messung einer Temperatur, ei-
ner (Umgebungs-)Feuchtigkeit, eines (Umgebungs-
)-Drucks, einer Gaskonzentration oder zur Detekti-
on eines Gases. Der Sensor kann entsprechend zur
(Temperatur-)Uberwachung eines Energiespeichers
oder eines anderen Systems eingerichtet sein. Es ist
ferner moglich, dass der Sensor zur Erfassung einer
(beispielsweise mechanischen) Belastung des Tra-
gers oder einer Delamination des Tragers ausgestal-
tet sein. Eine (mechanische) Belastung oder Dela-
mination des Tragers kann beispielsweise kann bei-
spielsweise anhand einer durch sie ausgelésten An-
derung elektrischer Eigenschaften, wie beispielswei-
se der elektrischen Leitfahigkeit, der Leiterbahnen

und/oder der thermoelektrischen Elemente detektiert
und/oder gemessen werden.

[0024] Bei dem hier vorgeschlagenen Verfahren
zum Herstellen eines thermoelektrischen Systems,
insbesondere zum Herstellen des hier vorgeschla-
genen thermoelektrischen Systems, werden thermo-
elektrische Elemente mit Leiterbahnen elektrisch lei-
tend verbunden. Unter Verwendung einer Verstar-
kungskomponente und einer Matrixkomponente wird
ferner ein Trager flr die thermoelektrischen Elemen-
te und die Leiterbahnen hergestellt, wobei die Ver-
starkungskomponente in die Matrixkomponente ein-
gebettet wird, so dass die Verstarkungskomponen-
te und die Matrixkomponente einen Verbundwerk-
stoff ausbilden. Fiir die thermoelektrischen Kompo-
nenten, die Leiterbahnen, die Verstarkungskompo-
nente und die Matrixkomponente kénnen jeweils die
oben beschriebenen Materialien bzw. Ausflihrungs-
formen verwendet werden.

[0025] Auch fur das Verfahren ist es entscheidend,
dass die thermoelektrischen Elemente und Leiter-
bahnen ebenfalls in die Matrixkomponente des Tra-
gers eingebettet werden. Dies kann vorteilhafterwei-
se wahrend des Einbettens der Verstarkungskompo-
nente des Tragers in die Matrixkomponente des Tra-
gers geschehen.

[0026] Alle bereits im Zusammenhang mit dem vor-
geschlagenen System beschriebenen Merkmale und
erzielbaren Vorteile kdnnen entsprechend auch auf
das Verfahren (bertragen werden. Insbesondere
kann dass Verfahren so weiterentwickelt bzw. ausge-
fihrt werden, dass eine jede der hier beschriebenen
Ausfiihrungsformen des Systems erzeugt wird.

[0027] Beispielsweise kbnnen die thermoelektri-
schen Elemente und/oder die Leiterbahnen unter An-
wendung eines oder mehrerer Diinnschichtverfahren
auf die mindestens eine Aulienflache der Verstar-
kungskomponente aufgetragen werden. Insbesonde-
re kann vorgesehen sein, dass die mindestens eine
Verstarkungskomponente in Form einer oder mehre-
rer Schichten bereitgestellt wird, wie oben beschrie-
ben.

[0028] Das mindestens eine Dilinnschichtverfah-
ren kann ein oder mehrere Druckverfahren umfas-
sen, wie beispielsweise Tintenstrahldrucken, Aero-
sol-Printing, Siebdrucken, Dispensen, Sputtern, und/
oder ein oder mehrere chemische Beschichtungs-
verfahren, wie etwa einen Sol-Gel-Prozess und/oder
Rotationsbeschichten, sowie Kombinationen solcher
Verfahren.

[0029] Die Verstarkungskomponente, die thermo-
elektrischen Elementen und die Leiterbahnen werden
in einem Formwerkzeug angeordnet. Typischerwei-
se geschieht dies jedoch, nachdem die thermoelek-
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trischen Elemente und die Leiterbahnen auf mindes-
tens einer AulRenflache der Verstarkungskomponen-
te angeordnet bzw. aufgetragen worden sind. Die An-
ordnung erfolgt nach MaRgabe der gewiinschten Ver-
bindung und Verschaltung der thermoelektrischen
Elemente und der Leiterbahnen, beispielsweise zu,
gof. untereinander parallel bzw. seriell verschalte-
ten, thermoelektrischen Generatoren oder Peltier-
Elementen.

[0030] AuRerdem kann vorgesehen sein, dass, falls
die Verstarkungskomponente in Form von zwei oder
mehr Schichten bereitgestellt wird, diese parallel
zueinander angeordnet und/oder (bereinander ge-
stapelt werden. Hierbei werden die AuRenflaichen
der Schichten so zueinander ausgerichtet, dass die
auf ihnen angeordneten thermoelektrischen Elemen-
te und Leiterbahnen auf die gewlinschte Weise mit-
einander verbunden und verschaltet werden. Dies
kann ebenfalls bereits vor der Anordnung der Verstar-
kungskomponente, der thermoelektrischen Elemen-
ten und der Leiterbahnen in dem Formwerkzeug oder
im Zuge dieser Anordnung erfolgen.

[0031] AnschlieRend wird, ggf. nach einem Ver-
schlielen des Formwerkzeugs, die Matrixkomponen-
te, in einem gasférmigen oder fliissigen Zustand in
das Formwerkzeug, bzw. in einen Hohlraum oder ei-
ne Kavitat des Formwerkzeugs, eingestrémt, so dass
Zwischenraume innerhalb der Verstarkungskompo-
nente sowie zwischen der Verstarkungskomponente,
den thermoelektrischen Elementen und den Leiter-
bahnen moglichst vollstandig ausgeflllt werden, wie
im Zusammenhang mit dem System bereits beschrie-
ben worden ist. AnschlielRend verfestigt die Matrix-
komponente, beispielsweise wahrend eines Abklih-
lungsvorgangs, durch Ausharten und/oder durch Ver-
dunsten bzw. Verdampfen eines Losungsmittels.

[0032] Bei der beschriebenen Herstellung des Tra-
gers kann beispielsweise ein Infiltrationsverfahren
oder ein Injektionsverfahren zur Anwendung kom-
men. Das Formwerkzeug kann vor dem Einstromen
der Matrixkomponente druckdicht oder gasdicht ver-
schlossen werden. Beispielsweise kann es sich bei
dem Formwerkzeug um eine Autoklave handeln. Es
kann vorgesehen sein, dass die Matrixkomponente
mit einem Druck von 2 bis 10 bar und/oder unter An-
legen eines Vakuums in dem Formwerkzeug in das
Formwerkzeug, bzw. in die Kavitat oder den Hohl-
raum des Formwerkzeugs, einstrdmt. Es ist ferner
mdglich, dass die Matrixkomponente vor dem Ein-
strdmen erwarmt oder in einem Lésungsmittel geldst
wird, um in eine strdmbare Form (wie gasférmig oder
flissig) Gberfuhrt zu werden.

[0033] Bei der hier vorgeschlagenen Verwendung
des beschriebenen thermoelektrischen Systems wird
das System als eine Leichtbaustruktur, als eine Wan-
dung, als eine AuBenwandung, als ein Bauteil oder

als eine Komponente eines Bauwerks, eines Fahr-
zeugs, wie etwa ein Karosserieteil, einer Luft- oder
Raumfahrtstruktur, beispielsweise eines Luft- oder
Raumfahrzeugs, verwendet.

[0034] Im Folgenden werden spezielle Ausfiihrungs-
beispiele der Erfindung anhand der in Fig. 1 bis Fig. 4
gezeigten schematischen Darstellungen naher erlau-
tert. Es zeigt:

[0035] Fig. 1 ein thermoelektrisches System hier
vorgeschlagener Art,

[0036] Fig. 2 zwei Schichten einer Strukturkompo-
nente eines thermoelektrischen Systems hier vorge-
schlagener Art mit Leiterbahnen,

[0037] Fig. 3 zwei Schichten einer Strukturkompo-
nente eines thermoelektrischen Systems hier vorge-
schlagener Art mit Leiterbahnen und thermoelektri-
schen Elementen, und

[0038] Fig. 4 das in Fig. 1 gezeigte thermoelektri-
sche System ohne Matrixkomponente.

[0039] In den Figuren wiederkehrende Bezugszei-
chen bezeichnen gleiche oder entsprechende Merk-
male. Die gezeigten Darstellungen sind lediglich
schematisch und nicht maRstabstreu.

[0040] Fig. 1 zeigt eine spezielle Ausfiihrungsform
eines thermoelektrischen Systems 1 hier vorgeschla-
gener Art, welches beispielsweise durch eine spezi-
elle Ausfiihrungsform des hier vorgeschlagenen Ver-
fahrens hergestellt werden kann.

[0041] Das System 1 umfasst thermoelektrische Ele-
mente 2, 3, Leiterbahnen 4, 5, welche die thermo-
elektrischen Elemente 2, 3 elektrisch leitend verbin-
den, und einen Trager 6 fir die thermoelektrischen
Elemente 2, 3 und die Leiterbahnen 4, 5. Der Trager
6 umfasst eine Verstarkungskomponente 7 und eine
Matrixkomponente 8 und kann prinzipiell ausschliel3-
lich aus diesen beiden Komponenten 7, 8 bestehen
bzw. aufgebaut sein. Die Verstarkungskomponente
7 ist in die Matrixkomponente 8 eingebettet ist, so
dass mdglichst alle Zwischenrdume und mdglichst al-
le Hohlrdume innerhalb der Verstarkungskomponen-
te durch die Matrixkomponente mdglichst vollstan-
dig ausgefillt sind und dass die Verstarkungskompo-
nente 7 von der Matrixkomponente 8 ringsum még-
lichst vollstandig umschlossen ist. Es besteht ferner
ein mdglichst grofflachiger direkter Beriihrungskon-
takt zwischen der Verstarkungskomponente 7 und
der Matrixkomponente 8. Die Verstarkungskompo-
nente 7 und die Matrixkomponente 8 bilden auf diese
Weise im Trager 6 einen Verbundwerkstoff aus.

[0042] Die thermoelektrischen Elemente 2, 3 und die
Leiterbahnen 4, 5 sind auf die gleiche Weise wie die
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Verstarkungskomponente 7 in die Matrixkomponen-
te 8 des Tragers 6 eingebettet, so dass moglichst al-
le Zwischenraume und mdglichst alle Hohlrdume zwi-
schen der Verstarkungskomponente 7 und den ther-
moelektrischen Elemente 2, 3, zwischen der Verstar-
kungskomponente 7 und den Leiterbahnen 4, 5 so-
wie zwischen den thermoelektrischen Elemente 2, 3
und den Leiterbahnen 4, 5 durch die Matrixkompo-
nente 8 mdglichst vollstandig ausgefullt sind. Neben
der Verstarkungskomponente 7 sind daher auch die
thermoelektrischen Elemente 2, 3 und die Leiterbah-
nen 4, 5 von der Matrixkomponente 8 ringsum még-
lichst vollstandig umschlossen. Es besteht ferner ein
moglichst grol¥flachiger direkter Berihrungskontakt
zwischen der Matrixkomponente 8 und den thermo-
elektrischen Elemente 2, 3 sowie zwischen der Ma-
trixkomponente 8 und den Leiterbahnen 4, 5.

[0043] Es sind somit innerhalb des Tragers 6 mog-
lichst keine freien bzw. leeren Zwischenrdume, Zwi-
schenbereiche oder Hohlrdume vorhanden, die nicht
von der Matrixkomponente 8 ausgefiillt sind. Mdg-
licherweise dennoch vorhandene freien bzw. leere
Zwischenraume und Hohlrdume innerhalb des Tra-
gers 6, d. h. innerhalb der Verstarkungskomponente
7 oder zwischen der Verstarkungskomponente 7, den
Leiterbahnen 4, 5 und den thermoelektrischen Ele-
menten 2, 3, nehmen zusammengenommen weniger
als 1%, vorzugsweise weniger als 0,1% des Gesamt-
volumens des Tragers 6 oder des gesamten thermo-
elektrischen Systems 1 ein. Das genannte Gesamt-
volumen kann beispielsweise als das von den Aul3en-
flachen 9 des Tragers eingeschlossene Volumen de-
finiert werden.

[0044] In dem gezeigten Beispiel ist die Matrixkom-
ponente 8 ein Polymer oder beinhaltet zumindest ein
Polymer, beispielsweise ein Duroplast oder ein Ther-
moplast, wie etwa ein Kunstharz, z. B. Epoxidharz.
Die Verstarkungskomponente 7 ist in diesem Beispiel
aus Fasern 10 gebildet (in der Fig. 1 nur ausschnitts-
weise und schematisch dargestellt) oder besteht aus
Fasern, wobei die Fasern 10 in die Matrixkomponente
8 so eingebettet sind, dass Zwischenrdume zischen
den Fasern 10 vorzugsweise maglichst vollstandig
von der Matrixkomponente 10 ausgefllt sind. Die Fa-
sern 10 sind in dem gezeigten Beispiel Naturfasern,
kénnten aber beispielsweise auch Kohlenstofffasern
oder Glasfasern sein. Durch die vorgeschlagene In-
tegration der thermoelektrischen Elemente und der
Leiterbahnen in den Trager 6 bleiben die Eigenschaf-
ten des Verbundwerkstoffs, wie seine mechanische
Stabilitat und das sein relativ geringes Gewicht, wei-
testgehend erhalten.

[0045] Die Verstarkungskomponente 7 bildet inner-
halb der Matrixkomponente 8 zwei Schichten 11, 12
aus, vorzugsweise jeweils zwischen 10 pm und 100
pum dick, beispielsweise jeweils etwa 50 ym dick. Es
kénnten prinzipiell aber auch mehr oder weniger der-

artiger Schichten vorgesehen sein. Bei den Schich-
ten 11, 12 handelt es sich in diesem Beispiel jeweils
um ein Vlies, es kdnnten sich hei den Schichten 11,
12 aber beispielsweise auch um Gewebe, Gelege,
Matten oder Geflechte handeln. Es sind auch hieraus
gebildete Kombinationen moglich, die also ein oder
mehrere Vliese, Gewebe, Gelege, Matten und/oder
Geflechte umfassen.

[0046] Die Leiterbahnen 4, 5 sind auf einander zuge-
wandten AuBenflachen 13, 14 der beiden Schichten
11, 12 der Verstarkungskomponente 7 angeordnet
und sind als weitere Schichten mit eines Schichtdicke
von etwa 1 pm ausgestaltet. In anderen Ausfliihrungs-
beispielen, in denen das Material der Verstarkungs-
komponente 7 elektrisch leitfahig ist, kann zur Ver-
meidung von elektrischen Kurzschlissen zwischen
den Leiterbahnen 4 und der Auenflachen 13 bzw.
zwischen den Leiterbahnen 5 und der Aullenflachen
14 eine elektrisch isolierende Zwischenschicht oder
Zwischenfolie vorgesehen sein (hier nicht darge-
stellt), die auf die AuBenflachen 13 bzw. 14 beispiels-
weise aufgebracht oder mittels eines der hier genann-
ten Dlnnschichtverfahren oder mittels eines Plasma-
beschichtungsverfahrens aufgetragen worden ist.

[0047] Die thermoelektrischen Elemente 2, 3 sind als
Schenkel mit einer Lange von etwa 10 pm ausgestal-
tet. Die mit 2 bezeichneten thermoelektrischen Ele-
mente sind in diesem Beispiel aus einem durch einen
n-leitenden Halbleiter gegebenen thermoelektrischen
Material und die mit 3 bezeichneten thermoelektri-
schen Elemente sind in diesem Beispiel aus einem
durch einen p-leitenden Halbleiter gegebenen ther-
moelektrischen Material gefertigt. Allgemein kommen
fur die Elemente 2, 3 Metalle, Metalllegierungen, n-
leitende oder p-leitende Halbleiter, Polymere und Po-
lymerkomposite als thermoelektrische Materialien in
Frage, beispielsweise Silizide und Oxide. Vorzugs-
weise weisen die thermoelektrischen Materialien ei-
nen moglichst hohen ZT-Wert auf und eine mog-
lichst verschieden grolie Thermokraft. Die Leiterbah-
nen kénnen beispielsweise aus Metall oder einer Me-
talllegierung gefertigt sein.

[0048] Im gezeigten Beispiel sind die thermoelektri-
schen Elemente 2, 3 durch die Leiterbahnen 4, 5 zu
thermoelektrischen Generatoren 15 miteinander ver-
bunden, sie kdnnten aber prinzipiell auch zu anderen
thermoelektrischen Einheiten verbunden sein, wie et-
wa zu Peltier-Elementen. Jeder der thermoelektri-
schen Generatoren 15 umfasst zwei der schenkelfér-
migen thermoelektrischen Elemente 2, 3. Zwei auf
einer ersten, der Schicht 11 zugewandten Seite des
thermoelektrischen Generators 15 angeordnete En-
den der thermoelektrischen Elemente 2, 3 sind Uber
eine der Leiterbahnen 4 des Systems 1 direkt mitein-
ander verbunden. Jedes der beiden anderen Enden
der thermoelektrischen Elemente 2, 3 auf der ande-
ren, der Schicht 12 zugewandten Seite des thermo-
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elektrischen Generators 15 ist jeweils Uber eine wei-
tere Leiterbahn 5 mit einem Ende eines Schenkels
2, 3 jeweils eines weiteren thermoelektrischen Gene-
rators 15 verbunden. Auf diese Weise sind die ther-
moelektrischen Generatoren 15 in Gruppen seriell
miteinander verbunden. Diese Gruppen kdnnen wie-
der seriell oder parallel miteinander verbunden wer-
den, je nach der gegebenen Anforderung an die mit
den Generatoren 15 erzeugte elektrische Stromstar-
ke, Spannung oder elektrische Leistung.

[0049] Im Folgenden wird eine spezielle Ausfih-
rungsform des hier vorgeschlagenen Verfahrens be-
schrieben, das insbesondere zum Herstellen des
in Fig. 1 gezeigten Systems 1 verwendet werden
kann. In einem ersten Schritt des Verfahrens wer-
den die Schichten 11, 12 der Verstarkungskompo-
nente 7 bereitgestellt, bei denen es sich in diesem
speziellen Beispiel um Vliese aus Naturfasern han-
delt. Auf die AuBenflache 13 der Schicht 11 wer-
den, wie in Fig. 2 und Fig. 3 schematisch dargestellt
ist, die Leiterbahnen 4 und anschlielend auf die-
se Leiterbahnen 4 die thermoelektrischen Elemen-
te 2 aufgebracht. Auf die AuBenflache 14 der ande-
ren Schicht 12 werden die anderen Leiterbahnen 5
und auf diese Leiterbahnen 5 anschlielRend die an-
deren thermoelektrischen Elemente 3 aufgebracht,
siehe Fig. 2 und Fig. 3. Beispielsweise kdnnen die
Leiterbahnen 4, 5 auf die AulRenflachen 13 und 14
unter Anwendung eines oder mehrere Dinnschicht-
verfahren aufgetragen werden. Das mindestens eine
Diinnschichtverfahren kann ein oder mehrere Druck-
verfahren umfassen, wie beispielsweise Tintenstrahl-
drucken, Aerosol-Printing, Siebdrucken, Dispensen,
Sputtern, und/oder ein oder mehrere chemische Be-
schichtungsverfahren, wie etwa einen Sol-Gel-Pro-
zess und/oder Rotationsbeschichten, sowie Kombi-
nationen solcher Verfahren. Die thermoelektrischen
Elemente 2, 3 kdnnen anschlielend beispielsweise
ebenfalls unter Anwendung der genannten Verfahren
auf die Leiterbahnen 4, 5 aufgebracht werden. Die
Anordnung der Leiterbahnen 4, 5 und der thermo-
elektrischen Elemente 2, 3 erfolgt nach Maligabe der
gewunschten Verbindung und Verschaltung der ther-
moelektrischen Elemente 2, 3 und der Leiterbahnen
4, 5, wie oben beschrieben.

[0050] Wie in Fig. 4 schematisch dargestellt ist, wer-
den anschlieftend die Schichten 11, 12 libereinander
gestapelt und die AulRenflachen 13, 14 dabei so zu-
einander ausgerichtet, dass die auf ihnen angeord-
neten thermoelektrischen Elemente 2, 3 und die Lei-
terbahnen 4, 5 auf die gewiinschte Weise miteinan-
der verbunden und verschaltet werden.

[0051] In einem nachfolgenden Schritt werden die
auf diese Weise Ubereinandergelegten Schichten 11,
12 in einem Formwerkzeug (nicht dargestellt), bei-
spielsweise in einer Autoklave, angeordnet. Nach ei-
nem VerschlieBen dieses Formwerkzeugs wird die

Matrixkomponente 8 in einem gasférmigen oder flis-
sigen Zustand in die Autoklave eingestromt, so dass
mdglichst alle Zwischenrdume und Hohlrdume in-
nerhalb der Verstarkungskomponente sowie zwi-
schen der Verstarkungskomponente, den thermo-
elektrischen Elementen und den Leiterbahnen mog-
lichst vollstandig mit der Matrixkomponente ausge-
fullt werden. Auf diese Weise werden die thermoelek-
trischen Elemente 2, 3, die Leiterbahnen 4, 5 und die
Verstarkungskomponente 7 in die Matrixkomponen-
te 8 eingebettet und bildet sich ferner aus der Ver-
starkungskomponente 7 und der Matrixkomponen-
te ein Verbundwerkstoff aus. Anschlieend verfestigt
die Matrixkomponente 8, beispielsweise wahrend ei-
nes Abkihlungsvorgangs, durch Ausharten und/oder
durch Verdunsten bzw. Verdampfen eines Losungs-
mittels, so dass der Trager 6 fertig gestellt wird.

[0052] Bei der beschriebenen Herstellung des Tra-
gers 6 kann beispielsweise ein Infiltrationsverfahren
oder ein Injektionsverfahren zur Anwendung kom-
men. Das Formwerkzeug kann vor dem Einstromen
der Matrixkomponente druckdicht oder gasdicht ver-
schlossen werden. Es kann vorgesehen sein, dass
die Matrixkomponente mit einem Druck von 2 bis 10
bar und/oder unter Anlegen eines Vakuums in dem
Formwerkzeug in das Formwerkzeug, bzw. in die Ka-
vitat oder den Hohlraum des Formwerkzeugs, ein-
strdmt. Es ist ferner moglich, dass die Matrixkompo-
nente vor dem Einstromen erwarmt oder in einem L&-
sungsmittel geldst wird, um in eine strdmbare Form
(wie gasformig oder fliissig) Gberfihrt zu werden.

[0053] Das thermoelektrische System 1 kann einen
oder mehrere Energieverbraucher (hier nicht darge-
stellt) umfassen, wobei die thermoelektrischen Ge-
neratoren 15 mit dem mindestens einen Energiever-
braucher verbunden sein kénnen, beispielsweise mit-
tels elektrischer Leiter 16, 17 (der Ubersichtlichkeit
halber nur in Fig. 4 gezeigt), um den Energieverbrau-
cher mit elektrischer Energie zu versorgen. Prinzipi-
ell ist es moglich, dass der Energieverbraucher au-
Rerhalb des Tragers 6 angeordnet ist, er kann aber
auch auf die oben beschriebene Art und Weise eben-
falls in die Matrixkomponente 8 des Tragers 6 einge-
bettet sein. Der mindestens eine Energieverbraucher
kann beispielsweise ein Aktor oder ein Sensor sein,
beispielsweise eine Sensor zur (Temperatur-)Uber-
wachung eines Energiespeichers oder eines anderen
Systems oder ein Sensor zur Erfassung einer (bei-
spielsweise mechanischen) Belastung des Tragers
oder einer Delamination des Tragers.

[0054] Das in Fig. 1 gezeigte System kann beispiels-
weise als eine Leichtbaustruktur verwendet werden,
beispielsweise als eine Wandung oder eine Aulien-
wandung, als ein Bauteil oder als eine Komponente
eines Bauwerks, eines Fahrzeugs, wie etwa ein Ka-
rosserieteil, einer Luft- oder Raumfahrtstruktur, bei-
spielsweise eines Luft- oder Raumfahrzeugs.
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Bezugszeichenliste

Thermoelektrisches System
Thermoelektrisches Element
Thermoelektrisches Element
Leiterbahn

Leiterbahn

Trager

Verstarkungskomponente
Matrixkomponente

AuRenflache des Tragers

10 Fasern

1 Schicht der Verstarkungskomponente
12  Schicht der Verstarkungskomponente
13  AuBenflache der Schicht der Verstarkungs-

OCO~NOORLWN-

komponente
14  AuBenflache der Schicht der Verstarkungs-
komponente
15  Thermoelektrischer Generator
16  Leiter
17  Leiter
Patentanspriiche

1. Thermoelektrisches System (1) mit thermoelek-
trischen Elementen (2, 3), Leiterbahnen (4, 5), wel-
che die thermoelektrischen Elemente (2, 3) elektrisch
leitend verbinden, und einem Trager (6) fur die ther-
moelektrischen Elemente (2, 3) und die Leiterbahnen
(4, 5), wobei der Trager (6) eine Matrixkomponente
(8) und eine in die Matrixkomponente (8) eingebettete
Verstarkungskomponente (7) umfasst, wobei die Ma-
trixkomponente (8) und die Verstarkungskomponente
(7) im Trager (6) einen Verbundwerkstoff ausbilden,
wobei die thermoelektrischen Elemente (2, 3) und die
Leiterbahnen (4, 5) ebenfalls in die Matrixkomponen-
te (8) des Tragers (6) eingebettet sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass innerhalb der Matrixkomponen-
te (8) des Tragers (6) mindestens eine aus der Ver-
starkungskomponente (7) gebildete Schicht (11, 12)
angeordnet ist.

2. Thermoelektrisches System (1) aus Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstarkungs-
komponente (7) Fasern (10) umfasst, die in die Ma-
trixkomponente (8) eingebettet sind, wie etwa Koh-
lenstofffasern, Glasfasern und/oder Naturfasern.

3. Thermoelektrisches System (1) aus einem der
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Matrixkomponente (8) ein Polymer ist
oder ein Polymer beinhaltet, vorzugsweise ein Duro-
plast oder ein Thermoplast.

4. Thermoelektrisches System (1) nach einem der
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens eine Schicht (11, 12) ein
Vlies, eine Gewebe, ein Gelege, eine Matte oder ein
Geflecht ist.

5. Thermoelektrisches System (1) nach einem
der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leiterbahnen (4, 5) und/oder die
thermoelektrischen Elemente (2, 3) auf der mindes-
tens einer Aulenflache der mindesten einen Schicht
(11, 12) angeordnet und als mindestens eine weitere
Schicht oder als Schenkel ausgestaltet sind.

6. Thermoelektrisches System (1) nach einem der
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens eine weitere Schicht oder
die Schenkel der thermoelektrische Elemente (2, 3)
und/oder der Leiterbahnen (4, 5) eine Schichtdicke
oder Schenkellange von weniger als 50 pm, vorzugs-
weise weniger als 10 pm, aufweisen.

7. Thermoelektrisches System (1) nach einem der
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Leiterbahnen (4, 5) und/oder die ther-
moelektrischen Elemente (2, 3) auf die mindestens
eine Schicht (11, 12) der Strukturkomponente (7) mit-
tels eines Dinnschichtverfahrens aufgetragen wer-
den, vorzugsweise mittels eines Druckverfahrens,
wie etwa Tintenstrahldrucken, Aerosol-Printing, Sieb-
drucken, Dispensen, Sputtern, oder mittels eines
chemischen Beschichtungsverfahrens, wie etwa ein
Sol-Gel-Prozesse und/oder Rotationsbeschichten.

8. Thermoelektrisches System (1) nach einem der
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Leiterbahnen (4, 5) und/oder die ther-
moelektrischen Elemente (2, 3) auf mindestens zwei
einander zugewandten Auflenflachen (13, 14) der
mindestens einen Schicht (11, 12) angeordnet sind
und jeweils die einander zugewandten Aulienflachen
(13, 14) miteinander verbinden.

9. Thermoelektrisches System (1) nach Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet, dass Zwischenberei-
che zwischen den einander zugewandten Aul3enfla-
chen (13, 14) der mindestens einen Schicht (11, 12)
mit der Matrixkomponente (8) ausgefiillt sind.

10. Thermoelektrisches System (1) aus einem der
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die thermoelektrischen Elemente (2, 3)
Uber die Leiterbahnen (4, 5) zu thermoelektrischen
Generatoren oder zu Peltier-Elementen verbunden
sind.

11. Verfahren zum Herstellen eines thermoelektri-
schen Systems (1), insbesondere zum Herstellen ei-
nes thermoelektrischen Systems (1) nach einem der
vorangehenden Anspriichen, bei dem thermoelektri-
sche Elemente (2, 3) mit Leiterbahnen (4, 5) elek-
trisch leitend verbunden werden, wobei unter Ver-
wendung einer Verstarkungskomponente (7) und ei-
ner Matrixkomponente (8) ein Trager (6) fur die ther-
moelektrischen Elemente (2, 3) und die Leiterbahnen
(4, 5) hergestellt wird, wobei die Verstarkungskom-
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ponente (7) in die Matrixkomponente (8) eingebettet
wird, wobei die Verstarkungskomponente (7) und die
Matrixkomponente (8) einen Verbundwerkstoff aus-
bilden, wobei die thermoelektrischen Elemente (2, 3)
und Leiterbahnen (4, 5) ebenfalls in die Matrixkom-
ponente (8) des Tragers (6) eingebettet werden, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verstarkungskom-
ponente (7), die thermoelektrischen Elementen (2, 3)
und die Leiterbahnen (4, 5) in einem Formwerkzeug
angeordnet werden, wobei anschlieRend die Matrix-
komponente (8) in einem gasférmigen oder flissigen
Zustand in das Formwerkzeug einstrdmt und dabei
Zwischenraume innerhalb der Verstarkungskompo-
nente (7) sowie zwischen der Verstarkungskompo-
nente (7), den thermoelektrischen Elementen (2, 3)
und den Leiterbahnen (4, 5) ausfiillt, wobei die Ma-
trixkomponente (8) anschlielend verfestigt.

12. Verfahren aus Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die thermoelektrischen Elemente (2,
3) und/oder die Leiterbahnen (4, 5) unter Anwen-
dung mindestens eines Dinnschichtverfahrens auf
mindestens einer Aullenflache (13, 14) der Verstar-
kungskomponente (7) aufgetragen werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine Dlnn-
schichtverfahren mindestens ein Druckverfahren um-
fasst, beispielsweise Tintenstrahldrucken, Aerosol-
Printing, Siebdrucken, Dispensen und/oder Sputtern,
oder ein chemisches Beschichtungsverfahren, bei-
spielsweise ein Sol-Gel-Prozess und/oder Rotations-
beschichten.

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Trager (6) unter
Anwendung eines Infiltrationsverfahrens oder eines
Injektionsverfahrens hergestellt wird.

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass das Formwerk-
zeug vor dem Einstrédmen der Matrixkomponente (8)
druckdicht oder gasdicht verschlossen wird.

16. Verwendung eines thermoelektrischen Sys-
tems nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das System (1) als ein Bau-
teil oder als eine Komponente eines Bauwerks, eines
Fahrzeugs oder einer Luft- oder Raumfahrtstruktur,
beispielsweise eines Luft- oder Raumfahrzeugs, ver-
wendet wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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